
Altura Peso SUP Indicado Qualidade Construtiva das Pranchas da VilaBlue

Menor que 1,70cm Até 85kg   Sup 9 Pés

De 1,71cm até 1,85cm Até 120kg Sup 10 Pés 

Acima de 1,86cm Até 160kg Sup 11 Pés

Processos de Fabricação 

Artesanal

Usinagem / CNC

O processo artesanal consiste na fabricação da prancha de SUP 

totalmente de forma Artesanal, onde os cortes, moldagem e aplicação de 

accesorios são feitos manualmente.

No processo de usinagem, toda a molduração é feita com uma máquina 

de CNC o que faz com que as terminações sejam perfeitas, isto é usado 

para a fabricação de pranchas de alta performance ou até de competição. 

Já a instalação de dos acessorios continuam sendo instalados 

manualmente.

Todos os Modelos possuem caixa de quilha, 
quilha central e válcula de pressão 
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As pranchas de SUP da VilaBlue são contruidas com um nucleo de EPS, 

com uma longarina central de densidade 4, tecido em fibra de vidro e uma 

terminação em Resina Epoxica o que dá o acabamento alto brilho e 

dureza.
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